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Operazioni d'intervento previste per I'apparato decorativo in malta incastonata di elementi
fittili e conchiglie:
e rimozione a secco di polvere e depositi incoerenti a mezzo di pennellesse e piccoli
aspiratori
e ristabilimento parziale dell'adesione e coesione degli strati superficiali e delle
incrostazioni propedeutico alle successive operazioni di consolidamento e pulitura.
¢ Disinfestazione preventiva da colonie di microrganismi biodeteriogeni mediante
applicazione di biocidi a largo spettro d'azione e rimozione meccanica delle colonie
con l'ausilio di spazzolini ed adeguati specilli
¢ Ristabilimento dell'adesione tra I'intonaco e la struttura muraria, previo lavaggio delle
sacche, mediante iniezione, di adesivi come resine acriliche in emulsione per le
micro lesioni, e per i distacchi di lieve entita.
Con malta idraulica premiscelata priva di sali efflorescibili e a basso peso specifico
(tipo PLM-I),e previa applicazione di garze di cotone che saranno successivamente
rimosse, ed esercizio di lieve pressione mediante puntelli al fine d garantire la
riadesione, nelle zone di maggior pericolo di caduta dell'intonaco, e di micro perni in
vtr per stucchi in pericolo di caduta.
e Consolidamento con applicazione di nano dispersione di idrossido di calcio in alcool
P : : anidai- isopropilico e/o acqua di calce ad alto titolo di idrossido di calcio, nelle zone
Operazioni dintervento previste per gi elementi lapidei: interessate da fenomeni di decoesione dell'intonaco o degli stucchi, con applicazione REVISIONE DELLA
’ : N . : : Y del prodotto a pennello sino a rifiuto. .
° “M%MMVMM a secco di polvere e depositi incoerenti a mezzo di pennellesse e piccoli ¢ Ripristino dell'adesione di tutti gli elementi (conchiglie, tesserine lapidee e tessere in SCALINATA IN _U_m._|_N>“ CON
ceramica dipinta) costituenti le incrostazioni decorative in fase di distacco a mezzo di INTERVENTI DI PULITURA
e Preconsolidamento da eseguire con impregnazione localizzata delle parti lapidee owﬂvo:c:_ oo__msﬁ_am.om:_ n m_w@c:o a prove preliminari, presumibilmente resina acrilica STUCCATURA
maggiormente deteriorate mediante applicazione per iniezioni, impacchi o a pennello Mnﬂ_ﬂom_:w m_womm_ _ow.o.Bm a ._ . . g o | . ot
di specifici prodotti consolidanti. esecuzione di microstuccature. L'intervento interessa e ru ;_c_'m ella superiicie per la rimozione di incrostazioni, polvere sedimentata, TRATTAMENTO GQON
in particolar modo gli elementi decorativi e modanati. _._Q_v__sﬁcﬂ.m ﬂ_wm.m:s alterati o strati m.amﬂm:: da mmm:f_mﬂo con .v_mE: previa SOSTANZE BIOCIDE
¢ Disinfestazione da depositi di origine biologica o colonie di microrganismi di ogni mv__o__mmN_o:m a__ compresse di _ow__c_omm imbevute con mw_c.N_o:_..w di mm__ _:oﬂ_@w:._o_ o_\_o ’
genere (autotrofi e/o eterotrofi) presenti mediante varie e accurate applicazioni di soluzione moa<m.3m m.<m_w.2:.m Bm:.”m m_aam:wmﬁw_ ___:o c_m_ gl oﬂ_,m_._ ¢ re ma_<__ﬁ alla PROTEZIONE FINALE.
appositi biocidi. La fase interessa esclusivamente le zone aggredite da tali fenomeni e M_ﬂmum_ﬂ.mN_o.:m .M_ Bm.ﬁm_._m I, ai saggi per la scelta della soluzione solvente e dei tempi
comprende il fissaggio delle superfici circostanti le colonie di microrganismi a rischio di applicazione ldonel. - . R . - . -
esfoliazione o caduta. . mfoomﬂcﬂm. a __<.m__o di omacﬁm amm_._ strati Q_Eo:mo.o. inclusi gli oneri relativi
e Pulitura meccanica a secco e con l'ausilio di pennelli o spazzolini in setola e bisturi m__ﬂvm_ﬁ__omN_o:m Q__ un _Qovv__o strato Q___#o:mﬂo.o_ al saggi per _m_.MOBW_om_M_o”_w della
della superficie lapidea con I'asportazione di depositi incoerenti di polvere, deiezioni maita | onea .Um_. m.oo orazione .m granulometria € successiva pu _.c_.m m._ ora. )
animali colonie biodeteriogene etc.. . <m_._ﬁ_om. e _._mﬁm.w___Bm:ﬁo Q..w@__ m:ooﬂm@@_.amo.om:_o_. _oE.:cm__ Qm.@__ mEoo.:_ e
« Consolidamento per impregnazione di tutte le superfici lapidee decoese/esfoliate mn.um:.EN_o:m e/o implementazione a.m@__ mﬁmm.m_ 386.:6 inserimento a_.cmﬂazm in vir
mediante applicazione, fino a rifiuto, di idonei prodotti consolidanti che dovranno di m_mBm:.M mﬁ_czosmNN.m mam@cmh_. M__mc.Q_Bm:m_o:_ﬁ.mﬁ. al vmmﬂmﬂmﬁ. elementi da
essere individuati a seguito di analisi di laboratorio e di saggi preliminari. sostenere fissatl con resine mv.omm____o 1€ bi component| tipo A.m_uo % S) . -
e Pulitura delle superfici per la rimozione di nerofumo , incrostazioni e depositi di sporco ¢ _Z.mmﬂmN._o:m di Um_:_ mancanti delle ._3.Qom$N._o:_ di .oo:o:._@__m m._ ine di ﬂmmﬁ_E.:m
aderenti alla superficie lapidea mediante applicazione ad impacco di soluzioni unita di lettura all'opera o anche di ricostruire parti architettoniche o decorative
debolmente basiche di carbonato d'ammonio .rimozione meccanica dei depositi strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti. Mediante
rigonfiai e risciacquo accurato delle superfici con m.ogcm demineralizzata inserimento di conchiglie ed altri elementi idonei (quali tesserine musive e elementi
e Incollaggio di parti fessurate o fratturate e scaglie con resine epossidiche tipo In ceramica mmw.__.:__mw___.m@__o:@_sw__ presenti in opera) . I
“Araldite”, 0 con altri prodotti indicati dalla D.L., compreso l'onere delleventuale . <¢_wEE elo _.m_s_ﬁm@ﬂm.N_o:.m m.a moncm.ﬂm__o e/o alla calce n_ cadute mcﬂmm._n.v:_‘ lacune
fissaggio di parti con pemni in vetroresina, e compresa la stuccatura, a raso o profonda, dell'intonaco, al fine di restituire un ottimale lettura cromatica delle superfici.
con stucco a base di grassello di calce, polvere di pietra leccese.
e Microstuccatura nei casi di esfoliazione, microfratturazione, microfessurazione,
scagliatura ecc. per impedire o rallentare I'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umidita
atmosferica all'interno della pietra degradata inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione
superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti.
e Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fatturazioni e mancanze profonde inclusi
gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali
residui dalle superfici circostanti.
e Trattamento preventivo alla crescita di vegetazione superiore o microrganismi di
origine biologica. La fase va eseguita successivamente alla pulitura delle superfici
lapidee mediante applicazione di idonee sostanze biocide.
e Revisione cromatica ad acquerello per eliminare gli eventuali squilibri eccessivi creatisi -
nel tono generale della pietra e/o tra la pietra e le stuccature FNTAZIONE IN
e Protezione finale mediante applicazione di idonei prodotti da scegliersi in relazione CIO PESTO
agli esiti delle indagini di laboratorio. .
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